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BOLUMU

2018-2019 Egitim-Ogretim Yili

Bitirme Odevi Konulari

2018-2019 Egitim-Ogretim yili Cevher Hazirlama
Miihendisligi  boliimii  bitirme odevi konular1 1lan
edilmistir. Ogrenciler Boliim Sekreterliginden alacaklar
basvuru formlarini ii¢ tercih yapacak sekilde doldurduktan
sonra 30 Mayis 2018 tarihine kadar sekreterlige teslim
etmelidirler. Bitirme 6devi konularinin dagitimi daha sonra
Boliim Baskanlig1 tarafindan agiklanacaktir.

Not: 6. yaryil ve listii olan ogrenciler bitirme 6devi i¢in
basvuru yapabilirler.

Boliim Baskanligi



CEVHER HAZIRLAMA MUHENDISLiGi BOLUMU

Bitirme Odevi Konulari (2018-2019)

Ogretim Uyesi

Bitirme Tez Konulari

Prof. Dr. Mehmet S. CELIK

1.
2.
3.
4.

Nano Boyutta zeolit tasiyicilt dogal cilt bakim iiriinlerinin gelistirilmesi
Talk mineralinin morfolojisinin flotasyona etkisi

Kalsitin kabarciksiz ve kabarcikli ortamda koagiilasyon davranisi
Tanelerin flotasyon ortaminda boyuta bagli flokiilasyonu

Prof. Dr. Fatma ARSLAN

KONULAR DAHA SONRA BELIRLENECEKTIR.

Prof. Dr. Ali GUNEY*
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100 ton/saat kapasiteli kromit zenginlestirme tesisi tasarimi ve On fizibilitesinin hazirlanmasi
Spodiimen ve lepidolit igerikli kayaglardan lityum konsantresi {iretiminin arastirilmasi

Yag ve petrol artiklarini ile kirletilmis sahil kumlarinin cevher hazirlama olanaklari ile
temizleme olanaklariin arastirilmasi

Prof. Dr. Hayriinnisa ATESOK*

Polat Maden Cine Bolgesi feldspat cevherinden biotitin uzaklastirilmasi

Polat Maden Cine Tesisi -2 mm kuvarslarinin mikalardan temizlenmesi

Barit Maden selestit cevher atiklarinin 6zelliklerinin belirlenmesi

Barit Maden selestit cevherinin farkli yontemlerle zenginlestirilmesi

Mikronize barit konsantresinin boya hammaddesi olarak kullanilabilirliginin arastiriimasi
Tuvenan barit cevherinin ince boyutta gravite yontemleriyle zenginlestirilmesi

Prof. Dr. Ayhan A. SIRKECI
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Seramik hammaddelerinden safsizliklarin uzaklastirilmasi

Prof. Dr. Glilay BULUT

Cesitli bastiricilarin pirit flotasyonunda etkisi

Flotasyonda organik bastiricilarin etkisinin incelenmesi
Kopiik yapisinin flotasyona etkisi

Ucucu kiillerin 6zelliklerinin incelenmesi ve degerlendirilmesi
Flotasyonda tane boyutu-kabarcik ¢api iliskisinin incelenmesi
Profillit cevherinin zenginlestirilmesi

Prof. Dr. Alim GUL*
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Adiyaman-Golbasi bakir cevherinin flotasyonla zenginlestirilmesi
Esan’a ait Ukrayna kaoleninin ekonomik olarak degerlendirilmesi




Prof. Dr. A. Ekrem YUCE
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Krom cevherlerinden platin grubu metallerin zenginlestirilmesi olanaklarinin incelenmesi
Krom cevherlerinin zenginlestirilmesi

Kromit tesisi atiklarindan geri kazanim olanaklari

Au-Ag iceren cevherlerden li¢ yontemiyle metal kazanimi olanaklari

Baz metallerin (Pb-Cu-Zn) zenginlestirilmesi

Bond 6giiniilebilirlik testi parametrelerinin incelenmesi

Degisik yapili killerin iyon tutma ve permeabilite degerlerinin incelenmesi

Y181n li¢i prosesinde pilot dl¢ekli uygulama ile ¢6ziinme davranislarinin incelenmesi /
modellenmesi

Farkl1 tipteki degirmenlerde 6glitme parametrelerinin karsilagtirilmasi

Dog. Dr. Feridun BOYLU
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Vibro-Rezonansl eleklerde eleme performansinin incelenmesi

Vibro-Rezonansli elekler vasitasiyla ince boyutlu komiirlerin susuzlandirma olanaklarinin
arastirilmasi

Ince boyutlu Linyitlerin gravite bazli havali ayiricilarla zenginlestirilmesi

Gravite bazli havali ayiricilarda suni yatak uygulamasi

Komiir Hazirlama Tesisleri Performans Etiidi

150-300 t/s kapasiteli Komiir Yikama Tesis AOS ayirma iinitesinin dizayni

Dog. Dr. Olgag KANGAL

la) ESAN Yenikoy feldspat tesisi yas manyetik ayirma atiklarinin degerlendirilmesi
1b) ESAN Yenikoy feldspat tesisi flotasyon atiklarinin degerlendirilmesi

Ic) ESAN Yenikoy feldspat tesisi nihai tiriiniiniin kalitesinin artirilmasi

NOT: 1 NUMARALI KONU BASLIKLARI TAKIM CALISMASI SEKLINDE
YAPILACAKTIR.

2.

Effect of MgCl.:NaCl mixture at roasting for potassium extraction from K-feldspar

Dog. Dr. Birgiil BENLI

1. Adsorpsiyon

Dog. Dr. Firat KARAKAS

Tuz konsantrasyonunun tane-kabarcik arasindaki adezyon kuvvetine etkisi
Yiizey aktif maddelerin tane-kabarcik arasindaki adezyon kuvvetine etkisi

Dr. Ogretim Uyesi
K. Tahsin PEREK
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Cevher hazirlamada mekanik aktivasyon uygulamasinin zenginlestirmeye etkisi
Titresimli degirmen ve normal bilyali degirmen kullanilarak cevherlerin mekanik
aktivasyonunun karsilastirilmasi.

Y1gin malzemelerin 6zelliklerinin belirlenmesi ve silo tasarimi

Bir cevher hazirlama tesisinde 0n fizibilite etiidii

Proses ve tesis tasarimi yapilmig bir tesiste maliyet ve fizibilite hesaplari

Cevher hazirlama tesislerinde bilgisayarli tasarimi




Dr. Ogretim Uyesi 1. Kuyumcu ciiruflarindaki degerli metallerin geri kazanimi
Firat BURAT 2. Esan-Balya tesisi atiklarindan Pb-Zn kazanimi
3. Feldspat cevherindeki mika ve renkli safsizliklarin tek asamali flotasyon ile uzaklastirilmasi

*Ogretim iiyesine ait konular yalnizca Tiirkce, digerleri Tiirkge veya Ingilizce olarak secilebilir.



